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LE BARCHE IN PLASTICA O METALLO 

 
Nei primi casi sia il metallo, sia la plastica devono essere gioco-
forza dipinte per nascondere il materiale di partenza. Se si deside-
ra che nonostante tutto assomigli al legno devono essere dipinte e 
trattate opportunamente. 
Si incomincia con pulire la chiglia dalle bave e sgrassare accurata-
mente il metallo dai residui oleosi dello stampo, si passa un pri-
mer e si colora ad olio in un giallo sabbia opaco. Si utilizzano poi 
due matite colorate usate dalle signore per truccare gli occhi nelle 
tonalità di marrone chiaro e marrone scuro e con queste si sporca 
la vernice, adoperando alternativamente le dita, uno stuzzicadenti 
o una carta assorbente si sfumano e si striano sino ad arrivare a 
somigliare al legno. Se alcuni particolari vengono realizzati con del 
legno vero questo non può rimanere allo stato naturale ma bensì 
deve subire il medesimo trattamento affinché si armonizzi con il 
resto della barca.  

LA BARCA IN LEGNO: SCAFO 

Se invece si vuole ottenere un effetto realistico e di qualità supe-
riore è possibile riprodurre le scialuppe interamente in legno par-
tendo da uno scheletro di chiglia e ordinate in compensato. 


