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L'INVECCHIAMENTO MARCATO IA FASE 

Per iniziare si devono simulare le incrostazioni di alghe, ammesso 
che si attacchino alla vernice antivegetativa, utilizzando un vec-
chio pennello a setole dure le cui punte vengono sporcate con 
dell'acrilico puro e non diluito, si preme con forza sullo scafo fino 
a toccare il gambo di legno, si sporca così un'area rotonda di uno 
o due centimetri di diametro con un disegno a raggi, il colore pre-
senterà spessori irregolari e non deve essere toccato fino a quando 
non sarà definitivamente asciutto e lo strato di colore si sarà soli-
dificato sullo scafo. 

Si puliscono quindi le setole del pennello e si procede a sporcare 
in modo analogo una zona limitrofa fino a coprire l'intera zona 
della carena ma solo nella metà inferiore, lasciando per il momen-
to pulita la parte superiore. Alla fine del lavoro si devono ottenere 
delle chiazze casualmente disposte e distanziate ma che creino 
una certa continuità anche se possono presentare delle piccole a-
ree scoperte. Essendo il colore steso a strato spesso la fitta ragna-
tela di spessori emergerà nel suo insieme conferendo un'idea di 
incrostazione. I colori da utilizzarsi rientrano nelle tinte dei verdi 
scuri e se ne devono adoperare almeno una dozzina. Si possono 
acquistare solo due tonalità di verde da sporcare di volta in volta 
con il marrone o il rosso, per alcuni colpetti isolati si possono a-


